
Abstract

The investigation into copolym erizing olefins by Ni(I! complexes bearing pyridylimine

ligands was achieved in this study. The complexes, in the presence of a proper activating agent'

were found to generate active catalysts for the ethylene-methyl acrylate copolymerizatton

leading to hyperbranched copolymers with the polar monomer inserted in a variety of modes'

The nature of the pyridylimine ligand determinàs catalyst activity' polymer molecular weight'

and content of inserted MA. The ligand nature does not affect the manner of incorporation of

MA that is dictated by both the aciivating agent and the solvent used to dissolve the nickel

precatalyst: selective in-chain MA insertf,t-o""t"' when the activator is AlEt 2 Cl and the

precatalyst is dissolved in o-dichlorobenzene, while a variety of insertion modes occur in the

presenceofdichloromethaneorAlMe3lB(C6F5)3/[Ph3C][B(C6F5)4]cocatalyst.

on the other hand we have tested other types of nickel complexes containiîg 2-

((arylimino)ethyl)pyridine for copolymeriring of eihylene with methyl acrylate' In all cases the

complexes obtained solid polyme.s with different amou,nts. of methyl acrylate incorporation

based on substituents containing electron-donating or electron-withdrawing' For those ones

with electror-dorrutirrg, the amolunt of obtained copolymer is significantly more than those

having electron withdrawing substituents'



Astratta

In questo studio è stata rea|izzata l,indagine sulla copol t,meilzzazione di olefine mediante

complessi Ni(ID *rr.*r,ir*rdi piridiliminici. si è scoperto che i compressi, in presenza di un

appropriato agente attivante, g"rr.tu,to "u'uli"*nattivi 
per la copolimenzzaztote etilene-metil

acrilato portando a copolimeri iperramificati con il monomero polut" inserito-in una varietà di

modalità. Lu naturaàel ligando pirid'immina determina rattività der catarizzatore, il peso

.morecolare del porimeìo 
" 

ií"orrt"nuto di MA inserito. La natura der ligando non influisce sulla

modalità di incorporazione dell,MA a.ttutu riu la''agente attivante che dal solvente utilizzati per

dissolvere írprecatall'ilror"di nichel: r,inse-JmentJselettivo det'MA in catena awiene quando

I'attivatore. è AlEt2Cl e il precataliz'zatore è disciolto in o- diclorobenzene' mentre una varietà di

modalità di inserimento si verificano' in--f'""n'u di diclorometano o cocatallzzatote

etu":n1c6F5)3/[Ph3c]iB(c6F5)41' 
ntenenti 2-(arilimino)etil)piridina

D'altra parte abbiamo testato altri tipi di complessi di nichel co

perlacopolímeizzazionedell'etilene"o"metilacrilato'Intuttiicasiicomplessihannoottenuto
polimeri solidi con i^J.ìr. q**ità di it;;;;;tu'lont di acrilato di metile a base di sostituenti

contenenti elettron 0""","rr ó erettroni ,itlrunii. per quelri con donatori di erettroni, ra quantità di

copolimero ottenuto è significatiuu,n.n "ì#tt,"* 
iiq""'i frt" hanno sostituenti che ritirano gli

elettroni.


